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RESUMO 

 

 

MACEDO, Jonathan Silva Teixeira de. Caracterização físico química de α – quitina 

em exoesqueletos de escarabeídeos (Strategus sp.) e aproveitamento da biomassa 

residual para obtenção de quitosana. 2017. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso – 

Bacharelado em Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato 

Branco, 2017. 

 
 
Neste estudo a estrutura físico-química do exoesqueleto de escarabeídeos do 

gênero Strategus sp. foi caracterizada ao longo do corpo quitonoso do inseto. Élitros, 

patas e abdômens foram submetidos a digestões ácida e alcalina e as propriedades 

químicas estruturais foram avaliadas a partir de técnicas de FTIR e DRX. A estrutura 

polimórfica do biopolímero foi caracteriza como ɑ-quitina. A quitina extraída 

apresentou o grau de acetilação de 83,48%, 81,82%, 72,77% para élitros, patas e 

abdômens respectivamente. Os difratogramas de raios – X apresentaram planos de 

reflexão em 2θ 9,2° (020) e 2θ 19,2° (110). Os índices de cristalinidade para élitros, 

patas e abdômens foram de 95.5%, 94.9%, 94.6% respectivamente e os valores 

obtidos demonstraram linearidade com o grau de acetilação calculado para cada 

parte do exoesqueleto do inseto. A quitosana obtida por derivatização química 

apresentou grau de acetilação de 38,28% que caracteriza a predominância de 

grupos amina livres fazendo com que o composto se comporte como um 

polieletrólito forte, essa característica permite maior reativade e a formação de novos 

compostos derivados da quitosana.  

 

Palavras-chave: Quitina, Quitosana, Glucosamina, Biopolímero, Strategus 

 



ABSTRACTS 

 

 

MACEDO, Jonathan Silva Teixeira de. Chemical physical characterization of α - 

chitin in exoskeletons of scarabeids (Strategus sp.) and utilization of residual 

biomass to obtain chitosan. 2017. 34 f. Work for the Undergraduation – Bachelor of 

Chemistry. Federal Technological University of Paraná. Pato Branco, 2017. 

 

In this study, the physical-chemical structure of the exoskeleton of scarabeids of the 

genus Strategus sp. was characterized along the insect's chitonous body. Elytras, 

paws and abdomens were submitted to acid and alkaline digestions and structural 

chemical properties were evaluated using FTIR and XRD techniques. The 

polymorphic structure of the biopolymer was characterized as ɑ-chitin. The extracted 

chitin presented the degree of acetylation of 83.48%, 81.82%, 72.77% for elytra, 

paws and abdomen respectively. The X - ray diffractograms presented reflection 

planes at 2θ 9,2 ° (020) and 2θ 19,2 ° (110). The crystallinity indexes for elytra, paws 

and abdomen were 95.5%, 94.9%, 94.6%, respectively and the values obtained 

showed linearity with the degree of acetylation calculated for each part of the 

exoskeleton of the insect. The chitosan obtained by chemical derivatization showed a 

degree of acetylation of 38.28% which characterizes the predominance of free amine 

groups, making the compound behave as a strong polyelectrolyte, this characteristic 

allows a greater reactivity and the formation of new compounds derived from 

chitosan. 

 

Keywords: Chitin, Chitosan, Glucosamine, Biopolymer, Strategus 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A quitina, juntamente com seu principal derivado, a quitosana, apresentam 

diversas aplicações biotecnológicas devido às suas vantagens como a 

biocompatibilidade e biodegradabilidade, sendo inclusive degradada por diversas 

enzimas proteolíticas1. 

Hoje a principal fonte de obtenção da quitina, para posterior conversão em 

quitosana comercial, são os crustáceos2,3,4. Entretanto, em regiões não litorâneas, o 

processo industrial da quitina a partir dessas matrizes pode gerar custos 

relativamente altos devido à logística de transporte da matéria prima. 

O interesse pela quitina derivada de insetos, fungos e corais é recente e 

diversos estudos apontam que as propriedades físico-químicas do biopolímero 

obtido dependem da matriz de estudo e da sua distribuição ao longo do corpo 

quitinoso3,4,5,6,7,8,9. As evidências desses estudos demonstram que diferentes 

organismos podem servir como fontes alternativas para obtenção de quitosana em 

escala industrial. 

O grupo dos escarabeídeos (Coleoptera) abrange mais de 20 mil espécies, 

entretanto, neste estudo, apenas espécies de besouros pertencentes ao gênero 

Strategus, foram colhidas na cidade de Pato Branco, Paraná.  

Popularmente conhecido como “besouros rinocerontes”, este grupo é 

caracterizado pela grande estrutura e força destes insetos. Possuem hábito noturno 

e geralmente são atraídos pela luz, sendo de comum ocorrência em zonas rurais do 

estado do Paraná10. 

Este estudo tem como objetivo explorar uma matriz alternativa para obtenção 

da quitina, apresentando as propriedades físico-químicas do biopolímero isolado de 

diferentes partes dos exoesqueletos de escarabeídeos do gênero Strategus, obtidos 

na cidade de Pato Branco. 
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2. OBJETIVO 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

Este estudo tem como objetivo avaliar as propriedades físico-químicas da 

quitina, isolada de diferentes partes do exoesqueleto de escarabeídeos do gênero 

Strategus, e da quitosana obtida por derivatização a partir da hidrólise alcalina da 

quitina. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Caracterizar as propriedades físico-químicas da quitina obtida dos 

élitros, patas e abdômens de besouros do gênero Strategus sp. 

 Determinar qual das estruturas cristalinas polimórficas é assumida pela 

quitina obtida de Strategus sp. por meio de difratogramas de raios-X. 

 Avaliar o grau de acetilação da quitina obtida por espectroscopia na 

região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). 

 Avaliar, através de espectroscopia FTIR, o grau de acetilação da 

quitosana obtida após a hidrólise dos grupos acetamida da quitina. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1. QUITINA 

 

A quitina é um dos polissacarídeos de maior ocorrência na natureza, ocorre 

como componente estrutural em exoesqueletos de crustáceos, insetos e outros 

artrópodes. É considerada a segunda substância de maior abundância na biomassa 

e apresenta taxa de reposição duas vezes maior que a celulose3. Como mostrado na 

figura 1, a quitina é um biopolímero composto, em sua maior parte, por frações 2 – 

acetamido – 2 – desoxi – D – glucopiranose (GlcNAc) unidas por ligações 

glicosídicas β (1-4), suas cadeias são lineares e interagem através de numerosas 

ligações de hidrogênio envolvendo seus grupos hidroxila, amina e carbonila, 

permitindo a formação de microfibras resistentes6,7. As fibras de quitina, juntamente 

com as proteínas, dão aos insetos e outros artrópodes cutículas mecanicamente 

fortes e íntegras8. 

Alguns autores11 afirmam que a quitina encontrada in natura possui 

composição variável ao longo do corpo quitinoso quando são relacionadas as 

unidades de glucosaminas acetiladas ou deacetiladas. Além disto o biopolímero 

obtido de espécies diferentes também podem apresentar diferentes composições de 

unidades aminoglicosídicas acetiladas e deacetiladas. 

 

 

  

Figura 1 – Representação da estrutura química da quitina. Fonte: Autoria própria. 

 

A fase cristalina da quitina é ordenada, conforme evidenciado em difratogramas 

de raios – X3,5,7,9,12 e é classificada de acordo com a disposição das suas cadeias 
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lineares (Figura 2) podendo ocorrer em três formas cristalinas polimórficas, ɑ, β e γ 

quitina. A ɑ-quitina é comumente encontrada em estruturas rígidas de insetos e 

carapaças de crustáceos, enquanto que a β-quitina pode ser encontrada em 

estruturas que exigem maior flexibilidade3. A γ – quitina apresenta uma estrutura 

homogênea entre ɑ e β quitina, e há poucos estudos que relatam suas propriedades 

e ocorrência4. As cadeias antiparalelas da ɑ-quitina apresentam o grau de 

cristalinidade maior em relação às cadeias paralelas da β-quitina devido à 

possibilidade de promover um melhor empacotamento atômico da cela unitária 

ortorrômbica e estabelecer ligações de hidrogênio entre as cadeias orientadas em 

sentidos opostos3,7,8,9.  

  

 

Figura 2 – Fases cristalinas polimórficas da quitina. Fonte: Campana-Filho, 2008.
3 

 

A disposição paralela das cadeias da β-quitina promove um empacotamento 

menos denso resultando em um arranjo de menor cristalinidade quando comparado 

com a estrutura cristalina da ɑ-quitina4. Na literatura4,5,11 a comparação de 

difratogramas de raios – X obtidos para α e β – quitina demonstra uma quantidade 

relativamente menor de planos de reflexão e os picos cristalinos apresentam 

menores intensidades para a β-quitina. 

 

 

3.2. QUITOSANA 

 

A quitosana é o principal derivado da quitina e é obtida pelo processo de 

hidrólise alcalina dos grupos amida presentes na estrutura molecular. 

Diferentemente da quitina, a quitosana é composta principalmente por unidades 2 – 

amino – 2 – desoxi – D – glucopiranose (GlcN), a predominância de grupos aminos 
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livres conferem o caráter básico à quitosana fazendo com que ela se comporte como 

polieletrólito em soluções aquosas de ácido12.  

 

 

Figura 3. Deacetilação da Quitina para obtenção de quitosana. Fonte: Autoria Própria. 

 

O processo de deacetilação da quitina pode ser realizado tanto por processos 

químicos quanto por processos enzimáticos. A via homogênea álcali-quitina é o 

processo químico comumente utilizado e as propriedades da quitosana obtida 

podem depender das variáveis experimentais como concentração da solução álcali, 

temperatura, tamanho da partícula e tempo de reação, vale salientar que o processo 

de deacetilação também pode ocasionar a hidrólise das cadeias poliméricas da 

quitosana influenciando na sua massa molar final1. 

 

3.3. HISTÓRICO 

 

O primeiro registro de isolamento da quitina ocorreu em 1811, a partir de 

estudos realizados com fungos pelo professor francês Henry Branconnot1. 

Posteriormente, em 1823, o pesquisador Auguste Odier observou que a quitina era o 

material fundamental presente na estrutura do exoesqueleto de insetos1. Em 1843, 

Payen relatou a presença do nitrogênio na estrutura molecular do composto, o que 

caracterizou a quitina como um aminoaçúcar4.  
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A quitosana, o principal derivado da quitina, foi relatada em 1859 por Rouget, 

e somente em 1894 Hoppe-Seyler propôs a denominação quitosana em referência 

ao seu precursor, que possui o mesmo número de nitrogênios em sua estrutura 

molecular1.  

Até os anos 1970 a aplicação industrial da quitina ainda era limitada devido à 

falta de conhecimento sobre as características básicas de reatividade da 

substância4, antes desse período o investimento científico e tecnológico era voltado, 

em grande parte, para estudos com a celulose, que já havia sendo aplicada na 

indústria têxtil1.  

A partir dos anos 1970 os estudos relacionados ao potencial de aplicação, 

tanto da quitina quanto da quitosana, se intensificaram e em 1971 ocorreu a primeira 

produção industrial de quitosana no Japão, em 1986 o Japão já possuía 15 

indústrias relacionadas à obtenção de quitosana e derivados2. 

Nos últimos 40 anos o crescente número de patentes relacionadas à 

quitosana demonstram que o interesse em suas aplicações comerciais e industriais 

vem aumentando. Somente nos EUA, no período de 1976-2006, foram registradas 

5946 patentes relacionadas ao biopolímero4. 

 

3.4. STRATEGUS SP. 

 

Os besouros da ordem Coleoptera somam juntos mais de 20 mil espécies 

catalogadas e muitos deles são coprófagos e realizam a reciclagem de fezes de 

ruminantes no meio ambiente10,14.  

Espécies pertencentes ao gênero Strategus possuem coloração marrom 

escuro, hábito noturno e tem em média 5,0 cm. Os chifres protuberantes dos 

machos os diferem das fêmeas (Figura 4)14.  
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Figura 4 – Besouros da espécie Strategus Aloeus. Fonte: Joana Ferreira, 2011.
14

 

 

Durante o dia esses besouros cavam galerias em solos próximos à 

plantações de coqueiros jovens onde penetram o bulbo próximo às raízes e se 

alimentam de sua seiva causando a morte da planta (Figura 5). Os besouros adultos 

são tidos como a forma nociva da praga14. 

No período noturno estes insetos costumam ser atraídos por luzes em regiões 

urbanas e geralmente são encontrados mortos pela manhã. O exoesqueleto destes 

insetos é composto principalmente por quitinas associadas à proteínas e minerais. 

 

 

Figura 5 – Besouros Strategus penetrando o bulbo de coqueiros jovens. Fonte: Joana Ferreira, 

2011.
14
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3.5. APLICAÇÕES 

 

As aplicações científicas e tecnológicas da quitina e seus derivados são 

diversas. A quitosana é o produto da deacetilação da quitina e é o seu principal 

derivado, apresentando diversas aplicações biotecnológicas devido a sua atividade 

antimicrobiana, sua biocompatibilidade e biodegradabilidade1,4,10.  

A quitosana também pode ser aplicada em diversos produtos alimentícios em 

forma de biofilmes comestíveis, na indústria de cosméticos como agente umectante 

e antimicrobiano e na medicina como agente cicatrizante na forma de biomembranas 

artificiais1. 

Dentro das diversas aplicações possíveis para esses biopolímeros existe 

ainda a vantagem do preparo da substância através da produção de microesferas, 

biofilmes e membranas, hidrogéis e nanopartículas4. 

 

Tabela 1. Áreas de aplicação da quitina e quitosana1. 
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4. MATERIAS E MÉTODOS 

 

4.1. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Os insetos foram coletados post-mortem no campus da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná da cidade de Pato Branco durante os meses de Abril 

e Maio de 2016 e foram mantidos em refrigeração a -10 °C. A espécie do gênero 

Strategus estudada para a extração de quitina é mostrada na figura 6. 

 

 

Figura 6 – Espécie do gênero Strategus. Fonte: Autoria própria. 

 

4.2. EXTRAÇÃO DA QUITINA 

 

A quitina extraída do exoesqueleto dos escarabeídeos foi obtida de três 

partes distintas do inseto, élitros, patas e abdômen. As diferentes partes do 

exoesqueleto foram lavadas com água deionizada e metanol, após a lavagem as 

amostras foram mantidas em estufa com circulação de ar a 40 °C por 24 horas. 

Depois de secos, os élitros, as patas e os abdômens do inseto foram triturados em 

liquidificador e submetidos aos processos de desmineralização, desproteinização e 

despigmentação. 

 

4.2.1. Desmineralização 

 

O processo de desmineralização consistiu na remoção da matéria inorgânica 

presente na biomassa. Foram adicionados aproximadamente 1.0 g do inseto (élitros, 

patas ou abdomens) a 50 mL de solução aquosa de HCl 1.0 M, a mistura foi mantida 



21 
 

 

à temperatura de 20 °C, sob agitação magnética constante, durante 2 horas. Após o 

tratamento, as amostras foram filtradas a vácuo e lavadas diversas vezes até 

atingirem a neutralidade. Em seguida, foram levadas à estufa com circulação de ar a 

40 °C durante 24 horas. 

 

4.2.2. Desproteinização 

 

Nesta etapa, as proteínas associadas ao exoesqueleto do inseto foram 

hidrolisadas em meio alcalino. Para isso, o material resultante da primeira etapa foi 

transferido para um béquer com 50 mL de solução aquosa NaOH 10% (m/v) e 

mantido sob agitação magnética constante, à temperatura de 70 °C, durante o 

período de 3 horas. O material sólido obtido foi filtrado a vácuo e lavado para atingir 

a neutralidade. As amostras foram levadas para secagem em estufa com circulação 

de ar a 40 °C durante o período de 24 horas. 

 

 

Figura 7 – Processo de digestão ácido-álcali para obtenção de Quitina. Fonte: Autoria Própria. 

 

 



22 
 

 

4.2.3. Despigmentação 

 

Após o processo de desproteinização, o material obtido foi tratado em solução 

de NaClO 2% (m/v) sob agitação magnética constante, em temperatura ambiente, 

durante o período de 1 hora. O material foi filtrado, lavado e seco em estufa com 

circulação de ar a 40 °C durante 24 horas. 

 

 

Figura 8 – Quitina obtida após os processos de digestão e despigmentação. Fonte: Autoria 

Própria. 

 

 

4.2.4. Deacetilação da quitina 

 

A quitina foi submetida ao processo de hidrólise alcalina em 50 mL de solução 

aquosa de NaOH 40% sob agitação magnética, à temperatura de 130 ºC, durante o 

período de 4 horas. O material obtido foi filtrado a vácuo e lavado diversas vezes 

com água deionizada até atingir a neutralidade. Em seguida o material foi lavado 

com metanol e levado para secagem em estufa com circulação de ar a 40 ºC 

durante 24 horas. 
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Figura 9 – Quitosana obtida após processo de deacetilação da quitina. Fonte: Autoria Própria. 

 

 

4.3. CARACTERIZAÇÕES 

 

4.3.1. FTIR 

 

Os espectros na região do infravermelho foram registrados utilizando o 

espectrômetro Frontier da Perkin Elmer, com transformada de Fourier, as análises 

foram conduzidas dentro da faixa de varredura de 4000-500 cm-1 com um total de 32 

acumulações. O grau de acetilação ( ) da quitina isolada dos besouros e da 

quitosana obtida por derivatização foi calculado utilizando a equação 1 e 212,15,16. 

 

  

 

 

Onde A1665 e A3340 correspondem respectivamente às intensidades de 

absorção dos grupos amidas e aminas primárias da quitina e quitosana13. O fator   

representa a razão entre as absorbâncias dos grupos amida e amina da quitina 

totalmente N –acetilada14. 

 

(1) 

(2) 
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4.3.2. Difração de raios-x 

 

As análises dos resultados obtidos com a difração de raios-X, permitiram 

comparar o grau de cristalinidade referente a cada parte da estrutura do 

exoesqueleto. As intensidades das difrações dos raios-X foram mensuradas em 

difratômetro universal de raios-X, modelo Miniflex-600 (Rigaku), com radiação de 

CuKɑ (λ = 1,54 ), potência 40 kV e corrente 15 mA. As amostras foram submetidas 

à faixa de varredura de 5 a 80° (2θ). Para calcular o grau de cristalinidade de cada 

amostra utilizamos a equação 34,8. 

 

                                                                     (3) 

 

Sendo I(θc) e I(θa) a intensidade dos sinais relativos às regiões cristalinas (2θ 

= 19.2°) e amorfas (2θ = 11.7°) respectivamente. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

 

 

5.1. FTIR 

 

Os espectros na região do infravermelho com transformada de Fourier são 

apresentados na Figura 10. O perfil dos espectros não demonstra diferenças 

significativas para as diferentes partes do exoesqueleto do inseto.  

 

 

Figura 10 – FTIR para α-quitina isolada de élitros, patas e abdômens de Strategus sp. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Os sinais localizados na banda mais larga, em 3484 e 3446 cm-1 são 

referentes às ligações de hidrogênio intramoleculares O-6-H∙∙∙∙∙∙O=C e O-3-H∙∙∙∙∙O-5-

H respectivamente4 o estiramento axial N-H provocado pelas ligações de hidrogênio 

C=O∙∙∙∙∙H-N, é observado em 3266 cm-1. Nos espectros obtidos podemos observar 

que três importantes bandas aparecem em 1660, 1621 e 1553 cm-1, na literatura 
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essas são as bandas responsáveis pela caracterização da α-quitina4,5,6,7. O sinal 

registrado em 1660 cm-1 corresponde ao estiramento axial da carbonila presente na 

amida secundária associada ao anel 2-desoxi-D-glucopiranose da quitina (Amida I), 

que ocorre devido às interações de hidrogênio entre a carbonila e os grupos OH3. 

Em 1621 e 1553 cm-1 os sinais de absorção caracterizam a deformação angular da 

ligação N-H da amida secundária (Amida II).  

O grau de acetilação calculado para os élitros, patas e abdômens foram de 

83,48%, 81,82%, 72,77%, respectivamente. O alto grau de amidas presentes na 

estrutura reflete os valores do índice de cristalinidade encontrados nos difratogramas 

de raios-X. Vale salientar que o grau de acetilação pode sofrer variações durante o 

processo de isolamento. 

Na literatura4 observa-se que a banda de amida I localizada na região entre 

1600 e 1700 cm-1 apresenta dois sinais distintos para α-quitina enquanto que a β-

quitina extraída de gládios de lulas não apresentaram o mesmo desdobramento 

(Figura 11). 

 

  

 

Figura 11 – Região ampliada dos espectros de infravermelho para α-quitina comercial e β-

quitina  extraída de gládios de lula mostrando as bandas de amida I. Fonte: Campana-Filho, 

2007.
4 

 

α-quitina comercial 

β-quitina de  
gládios de lula. 
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Os espectros obtidos para as três partes distintas do exoesqueleto de 

Strategus sp. demonstraram o mesmo desdobramento presente na α-quitina 

comercial observado região de absorção da Amida I, caracterizando a estrutura 

cristalina do biopolímero obtido dos besouros como α-quitina (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Região ampliada dos espectros de infravermelho para α-quitina de Strategus sp.  

Fonte: Autoria Própria. 

 

A quitosana obtida por derivatização química também apresentou absorção 

em comprimentos de onda semelhantes, porém a intensidade da absorção em 3340 

cm-1 referente ao estiramento axial das aminas livres demonstrou maior intensidade 

quando comparado com os espectros da quitina. O grau de acetilação calculado 

para a quitosana obtida foi de 38,28%, esse resultado demonstra a predominância 

de grupos GlcN. 
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Figura 13 – Espectro de FT-IR da quitosana obtida por derivatização da α-quitina. Fonte: 

Autoria própria. 

 

 

 

5.2. DIFRAÇÃO DE RAIOS - X 

 

A análise dos difratogramas obtidos demonstraram grandes semelhanças em 

relação à localização dos principais picos encontrados em 9.2°, 19.2°, 23.3°, 26.3° e 

39.2°. As distâncias interplanares entre as cadeias lineares da α-quitina foram 

calculadas através da Lei de Bragg. Os picos de maiores intensidades relativas, em 

9.2° e 19.2°, apresentaram reflexão equatorial em (020) e (110), respectivamente13.  

 

Tabela 2 . Distâncias interplanares e respectivos planos de reflexão para os picos de 

maior intensidade da α-quitina. 

2θ Distâncias Interplanares (nm) Planos de Reflexão 

9,2 0,960 020 

19,2 0,462 110 
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Esses mesmo sinais de intensidades relativas foram observados em 

difratogramas obtidos para α-quitina isolada em estudos realizados com camarões 

de água-doce (Macrobrachium rosembergii)3,4, besouro-da-batata (Leptinotarsa 

decemlineata)6, grilos (Dociostaurus maroccanus)5, aranhas (Geolycosa vultuosa e 

Hogna radiata)9 e camarões brancos (Litopenaeus Vannamei)8.  

 

 
Figura 14 – DRX para élitros, patas e abdomens de Strategus sp. Fonte: Autoria própria. 

 

O índice de cristalinidade, , calculado para a α-quitina extraída das 

diferentes partes do exoesqueleto dos besouros apresentaram valores de 95.5%, 

94.9%, 94.6% para os élitros, patas e abdômen, respectivamente. Esses valores são 

relativamente altos quando comparado com os valores de índice de cristalinidade da 

quitina comercial1,6 e proveniente de matrizes distintas como crustáceos2,8 e/ou 

outros insetos7,8,9.  

A caracterização da α-quitina presente no exoesqueleto dos escarabeídeos foi 

possível através da comparação com os difratogramas referentes à β-quitina 

presentes na literatura2,3,4. A β-quitina extraída de gládios de lulas não apresenta, 

em seus difratogramas, a mesma diversidade de planos de reflexões, além disso, os 
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sinais obtidos são relativamente mais largos e menos intensos quando comparados 

com os sinais obtidos para a α-quitina4,5.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

O estudo realizado demonstrou a homogeneidade das cadeias poliméricas ao 

longo do corpo quitinoso dos escaravelhos do genêro Strategus. As análises dos 

espectros de FTIR revelaram a estrutura polimórfica do biopolímero como α-quitina. 

Os difratogramas de raios X demonstraram planos de reflexão bem definidos 

assim como alto grau de cristalinidade para as três partes distintas do inseto em 

estudo. 

Os valores obtidos para grau de acetilação das cadeias poliméricas e os 

índices de cristalinidade demonstraram valores proporcionalmente lineares entre si.  

A quitina isolada dos élitros dos insetos (responsável pela proteção das asas) 

apresentou maiores índices de cristalinidade, enquanto que a quitina isolada dos 

abdômens demonstrou baixo grau de acetilação e o menor índice de cristalinidade. 

Vale lembrar que o processo de digestão da biomassa também pode provocar a 

deacetilação dos grupos GlcNAc presentes na estrutura do biopolímero. 

A quitosana obtida por derivatização química apresentou grau de acetilação 

de 38,28% caracterizando a predominância de grupos GlcN ao longo da cadeia 

polimérica.  

Pode-se concluir que o processo aplicado à deacetilação da quitina obtida do 

exoesqueletos de besouros do gênero Strategus sp. foi eficiente, validando a 

hipótese do reaproveitamente da biomassa residual como um matriz alternativa para 

obtenção de quitosanas. 
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